MICROINFILTRACAO RESINA FLOW EM COMBINA%AO COM RESINAS
COMPOSTAS: MICRO-HIBRIDAS, COMPACTAVEIS E DE NANOPARTICULAS
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Em 1996 foi infroduzido no mercado o material restaurador conhecido como resina flow,
com o intuito de reduzir os maleficios causados pela contragdo de polimerizacdo e
melhorar a adaptagdo marginal das restauracObes, estas resinas compostas de baixa
viscosidade possuem baixo modulo de elasticidade (ndo tao rigidas) e encontram-se
clinicamente bastante fluidas, possibilitando assim, uma melhor adaptacéo as cavidades
dentais, bem como maior deformacéo interna, com isso funcionando como relaxadores
das tensfes.O objetivo deste estudo de vitro era investigar a microinfiltracdo da resina
flow em combinacdo com resinas compostas micro-hibridas, compactaveis e de
nanoparticulas , em cavidades “.Materiais e Métodos: Vinte molares humanos
recentemente extraidos foram preparados de maneira padronizada em cavidades classe
V de 3,0mm (mesio-distal), 2,0mm (oclusal-gengival) e 2mm profundidade com margens
localizadas em esmalte e dentina /cemento nas superficies vestibulares e linguais.
Divisdo dos grupos:Os dentes foram divididos aleatoriamente em quatro grupos (n=10):
Grupo | - Single Bond + Z2250. Grupo |l — Single Bond + Filtek Flow + Z2250; Grupo IIl —
Single Bond + Filtek Flow + P60; Grupo IV — Single Bond + Filtek Flow + Supreme;
Depois de 24h imergidos em agua destilada os espécimes foram termociclados (1000x,
em temperatura de 50-550C, com banhos de 30 segundos) e imergiu em uma solugdo
de fucsina basica na concentreacdo de 0,5% durante 24 horas. As restauragfes eram
longitudinalmente seccionadas e avaliadas a microinfiltragdo em escores de 0-4.Analise
estatistica: Foi avaliada estatisticamente através do teste de Kruskal-Wallis teste a p
<0.05 Conclusdo: A combinacdo de resina de flow mostra uma tendéncia de menor
microinfiltracao marginal em relagdo as restauracdes sem o seu uso.
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